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ハウスダスト除去



マーモリウムの抗菌試験において、複数の菌に対して優れた抗菌効果
があることが実証されました。

JIS Z 2801「抗菌加工製品・抗菌性試験方法・抗菌効果」に準拠 【試験機関】＊1：日本微生物クリニック株式会社（2010年実施）　
　　　　　　＊2：PRA （The Pain Research Association ）/UK（2012年実施）

 薬機法の関係上、特定の菌名は表記しておりません。

抗菌性

菌 B ＊ 1 あり

菌 C ＊ 1 あり

菌 D ＊ 1 あり

菌 E ＊ 1 あり

そのほかの菌に対する抗菌性
菌Aに対する抗菌試験

接触直後 接触24時間後

99.9%
以上減少

＊ 2

ハウスダストを溜め込まず、除去しやすい。
有害化学物質も排出しません

マーモリウムの表面はスムーズで、正しく掃除をされた
状態であればハウスダストを溜め込むことがありません。
また、ホコリが付着する原因のひとつである静電気の緩
和作用に優れるうえ、静電気の発生が少ないため、ハウ

スダストが除去しやすくなっています。そのうえ、マー
モリウムは天然素材由来の床材のため、床材から有害な
化学物質を排出することもありません。

英国アレルギー協会は、
マーモリウムに対して認定シールを
発行しています。

漏洩抵抗値（Ω） 5.0 × 10⁶

帯電性・人体耐電圧  （kV） 1.3

静電気性

ハウスダストを
除去しやすいEasy to

clean

漏洩抵抗値10⁴～10⁶で、静電気の緩和作用（漏洩）が非常に優れていると判断できます。
また、帯電性が２kV以下で静電気の発生が少ないと判断できます。（当社社内基準による）
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マーモリウムの抗ウイルス試験において、複数のウイルスに対して
抗ウイルス効果があることが実証されました。

マーモリウムは、アンモニア臭を脱臭する効果があることが実証さ
れました。

【試験方法】今回の試験方法は、光触媒試験方法、「JIS R1706：2013」と「JIS R 1756：2013」の保湿シャーレを用いて実施した。　【試験機関】一般財団法人 北里環境科学センター（2016年実施）
薬機法の関係上、特定の菌名は表記しておりません。

ウイルスAの不活化試験
（24時間静置後のウイルスAの減少率)

ウイルスBの不活化試験
（24時間静置後のウイルスBの減少率）


